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Rapporto di classificazione di reazione al fuoco del prodotto__: PC solid sheet

Reaction to

fire classification report of product

Descrizione :  Vedi pagina 2

Description See page 2

Per conto di/ On behalfof . . : KOSCON INDUSTRIAL S.A.
Indirizzo / Addvess . Via Lische 11/13, P.O. BOX 702

CH-6855 Stabio - Svizzera

Norma tecnica :  EN 13501-1 - Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da

costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prova
derivati da prove di reazione al fuoco

Technical standard :  EN 13501-1 Fire classification of construction products and building

Data / Date

elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

:01/02/2013

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati
Only the full copy of this classification report allows a normal use of results
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CERTIFICAZIONE E TESTING

1.

DATI GENERALI / GENERAL DATA

Identificazione delle norme di riferimento / Standard reference identification:

EN 13501-1:2007+A1 - Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione
sulla base dei dati di prova derivati da prove di reazione al fuoco

EN 13501-1:2007+A1 Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using
test data from reaction to fire tests.

EN ISO 11925-2:2002 Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - parte 2 - innesco quando soggetto al diretto
contatto della fiamma

EN ISO 11925-2:2002 Reaction to fire tests for building products - part. 2 -ignitability when subjected to direct
impingiment of flame.

EN 13823:2002 Prove di reazione al fuoco prodotti edilizi - Prodotti edilizi escluse le pavimentazioni esposti ad un
attacco termico di un singolo elemento in combustione

EN 13823:2002 Reaction to fire tests for building products _ Building products excluding floorings exposed to the
thermal attack by a single burning item.

IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE / PROCEDURES IDENTIFICATION

Procedura normalizzata / Standard procedure . Si/Yes

Controllo calcoli / Calculation check : Si/ Yes

DETTAGLI DEL PRODOTTO CLASSIFICATO / DETAILS OF CLASSIFIED PRODUCT

3.1. Natura e impiego / Nature and end use application :
11 prodotto PC solid sheet ¢ definito come un pannello in policarbonato compatto. La sua classificazione ¢ valida per
le seguenti condizioni di impiego:
The product PC solid sheet is defined as a compact polycarbonate panel. Its classification is valid for the following
end use application(s):

Parete — elemento disposto a coltello
Wall — Self standing wall

Copertura — Sospesa

- Ceiling — Suspended

3.2. Descrizione / Description :

11 prodotto PC solid sheet ¢ compiutamente descritto nei rapporti di prova in sussidio della classificazione elencati in
5.1
The product PC solid sheet is fully described in the test reports in support of the classfication listed in 5.1.

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati /
Only the full copy of this classification report allows a normal use of results
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4. DICHIARAZIONI / STATEMENTS

—  Questo rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata al prodotto indicato in copertina secondo le
procedure stabilite nella norma EN 13501-1 /

This classification report defines the classification assigned to the product mentioned on the cover in accordance with the
procedures given in EN 13501-1.

— I risultati di prova contenuti nel presente rapporto di classificazione si riferiscono esclusivamente al campione provato
Test results contained in this classification report relate only to the specimens tested.

— Il presente rapporto di prova non puod essere riprodotto parzialmente senza 1’autorizzazione del Responsabile di
Laboratorio

test report shall not be reproduced except in full without the written approval of the Managing Director.

— Il nome delle aziende commercialmente responsabili per il prodotto sono documentati dal laboratorio e custoditi negli
archivi del laboratorio.

The name of the companies responsible for the products are documented and stored in the laboratory files.

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati /
Only the full copy of this classification report allows a normal use of results
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5. RAPPORTI DI PROVA E RISULTATI DI PROVA IN SUPPORTO DI QUESTA CLASSIFICAZIONE / TEST
REPORTS AND TEST RESULTS IN SUPPORT OF THIS CLASSIFICATION

5.1. Rapporti di prova / Test reports

Nome del laboratorio / Nome del Committente / Numero di Ident-lﬁcazmne Metodo di prova /
Name of laboratory Name of sponsor del rapporto di prova / test method
Test report ref. No.
CSIS.p.A. KOSCON INDUSTRIAL S.A. 0058/DC/REA/13 1 EN 13823
CSIS.p.A. EMP S.A. DCO01/249F08 EN 13823
CSIS.p.A. KOSCON INDUSTRIAL S.A. 0058/DC/REA/13 1 EN ISO 11925-2
CSIS.p.A. EMP S.A. DCO01/251F08 EN ISO 11925-2
5.2. Risultati di prova per prodotti da costruzione esclusi 1 pavimenti / Test results for construction products except
floorings
5.3.
Risultati / Results
Numero di Parametri Parametri di
Metodo di prova / Parametro / prove / continui media / oos
. conformita /
Test method Parameter Number of Continuous .
Compliance
tests parameter
parameter
average
EN ISO11925-2
1,5 mm
Attacco della fiamma in
superficie Fs <150 mm 6 ) S/Y
Surface flame attack
Applicazione 30 s /30 s exposure
Attacco della flamma Fs < 150 mm 6 ) S/Y
all’estremita
Edge flame attack
Applicazione 30 s / 30 s exposure
Innesco della 12 Q) N/N
Gocce/parti accese / carta da filtro/
Flamig droplets/particle Ignition of the
filter paper
EN ISO11925-2
6 mm
Attacco della fiamma in Fs <150 mm 6 ) S/Y
superficie
Surface flame attack
Applicazione 30 s /30 s exposure
Fs <150 mm 6 ) S/Y
Attacco della flamma
all’estremita
Edge flame attack
Applicazione 30 s / 30 s exposure Innesco della 12 (-) N/N
carta da filtro/
Gocce/parti accese / Ignition of the
Flamig droplets/particle filter paper
Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati /
Only the full copy of this classification report allows a normal use of results
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EN 13823
1,5 mm FIGRA 0,2MJ 0 (-)
FIGRA ¢4\ 0 )
LFS < Edge ©) S/Y
THReoos [MJ] 0,6 )
SMOGRA [m?/s*] 0,4 -)
TSPgoo; [m’] 21,7 ©)
Gocce/parti
accese (-) N/N
Flaming droplets/
particles
EN 13823
6 mm FIGRA 52,0 ©)
FIGRA g4\ 52,0 )
LFS < Edge ) S/Y
THReo0s [MJ] 4,5 )
SMOGRA [m?/s?] 12,3 )
TSPos [mz] 100,1 )
Gocce/parti ) N/N
accese
Flaming droplets/
particles
Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati /
Only the full copy of this classification report allows a normal use of results
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6. CLASSIFICAZIONE E CAMPO DIRETTO DI APPLICAZIONE /
CLASSIFICATION AND DIRECT FIELD OF APPLICATION

6.1. Riferimenti e campo diretto di applicazione / Reference and direct field of application

Questa classificazione ¢ stata condotta conformemente alla clausola 8.2 della EN 13501-1:2007+A1.
This classification has been carried out in accordance with clause 8.2 of EN 13501-1: 2007+A1.

6.2. Classificazione / Classification

11 prodotto PC solid sheet in relazione al suo comportamento alla reazione al fuoco ¢ classificato:
The product PC solid sheet in relation to its fire reaction behaviour is classified:

B

La classificazione aggiuntiva in relazione allo sviluppo di fumo é:
The additional classification in relation to smoke production is:

s2

La classificazione aggiuntiva in relazione alle gocce/particelle accese ¢€:
The additional classification in relation to flaming droplets/particles is:

do

1l formato per la classificazione di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione eccetto i pavimenti ¢ la seguente:
The format of the reaction to fire classification for construction products except flooring is:

Comportamento al Sviluppo di fumo Parti inflammate
fuoco Smoke production Flaming droplets

Fire behaviour p g arop
B = s 2 - d 0

6.3. Campo di applicazione / Field of application
Questa classificazione ¢ valida per le seguenti condizioni di impiego /
This classification is valid for the following end use conditions:

— Senza supporto / appoggio
Without support / backing

—Con cavita
With gap

— Tipo di fissaggio: nessuno
Type of fixings: none

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati /
Only the full copy of this classification report allows a normal use of results
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Questa classificazione ¢ anche valida, per i seguenti parametri del prodotto /
This classification is also valid, , for the following product parameters:

—Colore cristallo da 1,5 a 6 mm
Clear colour from 1,5 to 6 mm

—Colore opale da 2 a 5 mm (rapporti 0078/DC/REA/10_1 e DC01/253F08)
Opal colour from 2 to 5 mm (reports 0078/DC/REA/10_1 and DC01/253F08)

—Qualsiasi altro colore da 3 a 4 mm (rapporti DC01/254F09, 0258/ DC/REA/09 3, 0365/DC/REA/09 1)
Any other colour from 3 to 4 mm (reports DC01/254F09, 0258/DC/REA/09 3, 0365/DC/REA/09 1)

7. LIMITAZIONI / LIMITATIONS

7.1. Avvertimento / Warning

Questo documento non rappresenta un'approvazione di tipo od una certificazione del prodotto
This document does not represent type approval or certification of the product.

DATA RESP. DIVISIONE RESP. DEL CENTRO
Date Division Head Managing Director
01/02/2013 Paolo Mele Pasqualino Cau

/b/..au A

Solo la copia completa di questo Rapporto di Classificazione permette un normale impiego dei risultati /
Only the full copy of this classification report allows a normal use of results
Motivo: Certificazione documereag / Pag 7
GRUPPO Luogo: Viale Lombardia, 20 - 20021 Bioli#te
I M Q Data: 2013.02.01 06:54:8PPagit@0Pages 7




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


		info@csi-spa.com
	2013-02-01T06:54:52+0100
	Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate
	Pasqualino Cau
	Certificazione documento




